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Résumé : 

     On a étudié la durabilité des constructions en bétons  situés  dans les milieux 

agressifs. 

Nous avons préparé des échantillons du béton ordinaire  avec  différentes teneur de 

sable de dune broyé de zone de hassi bahbah ( elmesrane) comme substituent  au 

ciment. 

L'objectif principal de ce travail expérimental est d'étudier la valorisation de sable 

de dune broyé sur les propriétés mécaniques (résistance à la compression) et la 

durabilité du béton (variation de la masse) dans l'environnement agressif. 

Grâce à des résultats expérimentaux obtenus, nous concluons que la sable de dune 

broyé a un effet positif sur les propriétés mécaniques et l'effet est quelque peu 

acceptable pour la durabilité du béton . 

Mots-clés: durabilité, sable de dune broyé, propriétés mécaniques, béton , milieu 

agressif 
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Abstract : 

     we studied the durability of concrete structures located in aggressive 

environments. 

We have prepared samples of plain concrete with different contents of Dunes 

crushed of zone hassi bahbah ( elmesrane) as substitute to cement. 

The main objective of this experimental work is to study the enhancement of the 

Dunes crushed on mechanical properties (compressive strength) and the durability 

of concrete (mass change) in the aggressive environment. 

Through experimental results, we conclude that the Dunes crushed a positive effect 

on mechanical properties and the effect is somewhat acceptable for concrete 

durability . 

 

Keywords: durability , concrete, Dunes crushed, mechanical properties, 

aggressive environment 
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IX 

تعتبررررم مة الررررن  للمنررررالن لع  فرررروس  لا ععررررن مررررم  رانرررراب  لع ا ل ررررن لرررر    رررر  م  نرررراس  ر  ررررا       

  ل  ةثن حال ا. 

( لررر  لرررام  %10,%20,%30) ح ررق ع  رررا  ت يررر م    ررراس لررر   للمنرررالن ت ترررا   عرر  ل ررر  لتباة رررن

ن  كإضرررامن   لكثبرررال  لملع رررن  ل  ررر اعن لع  بعرررن   لتا عرررن ل  ة رررن حانرررم   رررب  )  ل  رررم ل( ا ةرررن  ل ع ررر

 ل ام    ن  ت. 

 لهرر ا  لمس  ررم لرر   رر    لع رر   لت مةبررم  ررا م  نررن لرر ا تث رر   لررام   لكثبررال  لملع ررن  ل  رر اعن  عرر  

 لل ررررراسي  ل  كال ك رررررن )لعاالرررررن  ليرررررة (  امة الرررررن  للمنرررررالن )  لتة رررررم مرررررم  لكتعرررررن( مرررررم  لب  رررررن 

  لع ا ل ن. 

 هرررا ل رررت تي  ل لرررام   لكثبرررال  لملع رررن  ل  ررر اعن لهرررا لررر   رررتا  ل تررراسي  لت مةب رررن  ل لبمةرررن   ل   ررر   ع

 تأث م  ة ا م  ع   لل اسي  ل  كال ك ن اتأث م لعباا ل ة الن  للمنالن .

 رانررررراب  .،  لل ررررراسي  ل  كال ك رررررن، ، للمنرررررالن  لكثبرررررال  لملع رررررن  ل  ررررر اعن ،   مة الرررررن  الكلمااااابح ال  ااااا :

  لع ا ل ن
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INTRODUCTION GENERALE: 

 

 

 

     La conception d’un béton est liée à l’environnement dans lequel il va être exposé durant 

sadurée de vie. 

A l’heure actuel, les études dans le domaine durabilité du béton dans l’environnement agressifont 

conduit à concevoir des bétons avec nouveaux matériaux tout on gardant l’aspect 

technoéconomiqueet répondent à l’objectif de résistance dans ce milieu pour une 

duréed’exposition définie, c’est pourquoi l’ajout des matériaux locaux est certainement la voie 

laplus prometteuse, dans notre étude on choisi le sable de dune broyé comme ajout en 

raison que: 
 

- Le sable de dune se trouve en abondance dans notre région 

- ce type de sable est propre 

- Le sable de dune contient plus de 96% de silice 

- Les travaux antérieurs montrent que l’ajout de silice (SiO2) contribue positivement 

à l’amélioration de la durabilité de béton. 
 

     Plusieurs travaux de recherche ont été effectués sur l'utilisation de ce matériau dans le 

domaine de la construction , notamment en Algérie et en Afrique. Ces travaux montrent que 

utilisé pour la confection de béton et de mortier malgré certaines limitations liées à une valeur 

élevée de la surface spécifique , un faible module de finesse et à une importante porosité inter 

granulaire , ce qui conduit à une consistance médiocre , une compacité du mélange granulaire 

assez faible , une demande  en eau de mouillage importante, et un dosage excessif en ciment. 

Pour supplées à ces insuffisance , et notamment pour obtenir une maniabilité convenable , 

l'utilisation d'un adjuvant de type superplastifiant. 

      Pour les travaux de durabilité des bétons et mortiers de sable dunaire , sont axés 

essentiellement sur l'étude de l'effet de la cure sur la durabilité de ces matériaux . Ces travaux ont 

permis de mettre en évidence l'importance des constituants de béton sur l'amélioration des 

performances mécaniques et la durabilité du béton  de sable dunaire. Le laboratoire de " Géo-

matériaux " à l'université de Djelfa , a débuté des recherches sur le béton . Les principaux 

travaux effectués sont axés essentiellement sur l'étude de l'influence de sable de dunes et la 

conservation sur le comportement mécanique et la durabilité du béton  à base sable de dunes . 

 

L'objectif  de  ce travail est de contribuer  à  la formulation d'un béton  à base de sable de dune 

broyé qui présente de bonnes performances du point de vue mécanique et durabilité. 
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A  cet effet , une première investigation expérimentale  portant sur l'optimisation des constituants 

du béton  a été effectuée , ensuite , nous avons étudié la durabilité du béton  vis-à-vis des 

attaques chimiques (milieu acide H2SO4)  et l'eau de sebkha. 
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